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17.　溶接技術者関係資格認証

17.1　溶接技術者評価試験の受験者数及び合格者数の推移

年　度�
受験者数� 合格者数①�

特別級� 1　級� 2　級�

受験者数� 合格者数③�合格者数②�受験者数�
合格者数�
①＋②＋③�

1987(昭和62)年� 250 1,461 1,155890 905

1988(昭和63)年� 337 1,419 1,263754 926

1989(平成  1)年� 188 1,511 1,129801 941

1990(平成  2)年� 197 2,165 1,425988 1,228

1991(平成  3)年� 203 2,563 1,6671,100 1,464

1992(平成  4)年� 192 3,427 1,9201,298 1,728

1993(平成  5)年� 636 4,139 2,6521,641 2,016

1994(平成  6)年� 548 2,884 2,3621,271 1,814

1995(平成  7)年� 452 2,255 1,6811,171 1,229

1996(平成  8)年� 347 2,180 1,9351,128 1,588

1997(平成  9)年� 452 2,356 2,0201,214 1,568

1998(平成10)年� 460 115 254 1,913 1,8131,068 1,469

1972(昭和47)年� 585 423423

1973(昭和48)年� 726 339 1,0041,146 278

1974(昭和49)年� 512 375 8121,097 300

1975(昭和50)年� 212 1,058 721575 509

1976(昭和51)年� 365 1,730 1,725662 1,360

1977(昭和52)年� 297 3,007 2,170781 1,873

1978(昭和53)年� 420 2,002 1,941653 1,521

1979(昭和54)年� 218 2,081 1,608631 1,390

1980(昭和55)年� 342 2,359 1,744896 1,402

1981(昭和56)年� 356 2,928 2,0841,225 1,728

1982(昭和57)年� 486 3,629 3,1251,275 2,639

1983(昭和58)年� 536 2,936 2,8641,376 2,328

1984(昭和59)年� 260 1,957 1,5561,066 1,296

1985(昭和60)年� 246 1,810 1,4921,131 1,246

1986(昭和61)年� 226 2,008 1,3191,070 1,093

＊　1998(平成10)年度から特別級制導入�

17.2　溶接作業指導者資格認証数の推移

年
度�

認定者数�

西暦�

年号�

1983

S.58

132

1984

S.59

37

1985

S.60

52

1986

S.61

81

1987

S.62

29

1988

S.63

33

1989

H.1

93

1990

H.2

48

1991

H.3

83

1992

H.4

94

1993

H.5

32

1994

H.6

60

1995

H.7

45

1996

H.8

46

1997

H.9

33

1998

H.10

4

合計�

899

17.3　SWE（Senior Welding Engineer）資格取得者数の推移

年
度�

取得者数�

西暦�

年号�

1985

S.60

511

1986

S.61

150

1987

S.62

54

1988

S.63

56

1989

H.1

35

1990

H.2

96

1991

H.3

31

1992

H.4

85

1993

H.5

35

1994

H.6

59

1995

H.7

70

1996

H.8

64

1997

H.9

28

1998

H.10

271

合計�

1,545




