
旧JIS Z 3325
ISO共通規定の
種類 TS YP EL

MPa MPa ％
YGL1-3A(X) G49X3MXX M
YGL1-3G(X) G49X3GXX G
YGL1-4A(X) G49X5MXX M
YGL1-4G(X) G49X5GXX G
YGL2-4A(X) G49X5MXX M
YGL2-4G(X) G49X5GXX G
YGL1-6A(X) G49X6MXX M
YGL1-6G(X) G49X6GXX G
YGL2-6A(X) G49X6MXX M
YGL2-6G(X) G49X6GXX G
YGL3-6A(X) G49X6MXX M
YGL3-6G(X) G49X6GXX G
YGL3-10G(X) G49X10GXX G 14以上 -100

27以上490～670 390以上
18以上
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表５  JIS Z 3325/3312 新旧種類対比表

改正JIS Z ３３１２

種類 シールドガス
引張試験 衝撃試験

℃ J

本稿は、日本溶接協会機関誌「溶接技術」2009年3月号に掲載されたものをもとに、
直近の動向を踏まえ一部修正しております。記述内容は2009年3月末日現在のものです。


